WEZE PRZEMYSLOWE - podgrzewane

Weze podgrzewane czynnikiem grzewczym

4 Y\ CH®60/CH 62

Podgrzewane sg za pomocg czynnika grzewczego prze-
ptywajgcego spiralnie nawinietym wezem grzewczym na
wezu bazowym T1, T2, T3 (PTFE) lub T5 (stal nierdzew-
na). Czynnikiem grzewczym moze by¢ woda, para, olej.
Weze te moga rowniez spetniac funkcje chtodzaca. Przy-
stosowanie parametrow grzewczych (rodzaj medium,
temperatura medium grzewczego, instalacja) lezy po
stronie klienta.

Mogg by¢ rowniez stosowane w strefach zagrozonych
wybuchem.

N J

CH 60 / CH 62 - podstawowe informacje

Maks. temperatura pracy 8E gg ISSOCC
Waz bazowy Jak dla weza podgrzewanego elektrycznie HLT1 /T2 /T3 / T5.
Koncowki weza bazowego Jak dla weza podgrzewanego elektrycznie HL T1/T2/ T3/ T5.

CH 60: wgz PUR DN6 (maksymalne cisnienie robocze: 8 bar).

Waz grzewczy CH 62: wgz PTFE DN6 (maksymalne cisnienie robocze: 8 bar).

Wilot i wylot weza grzewczego mogg by¢ wyprowadzone po jednej stronie ostony kon-
cowej lub wlot przy jednej ostonie koncowej, a wylot przy drugiej.
Standardowa dtugo$¢ wyprowadzenia poza ostone koncowa: 1 metr.

Wyprowadzenia weza
grzewczego

Standardowo z gwintem zewnetrznym lub wewnetrznym 1/4” BSP.

Koncowki weza grzewczego Mozliwe inne rodzaje wg specyfikacji Klienta.

Izolacja termiczna Izolacja z wetny lub pianki (elastomerowej lub silikonowej).

Oplot zewnetrzny Jak dla weza podgrzewanego elektrycznie HL T1/T2/ T3/ T5.

Ostony koncowe Jak dla weza podgrzewanego elektrycznie HL T1 /T2 /T3 / T5.
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WEZE PRZEMYSLOWE - podgrzewane

Weze podgrzewane czynnikiem grzewczym

Y  CORROFLON CH
BIOFLEX CH

Weze podgrzewane parg, zbudowane na bazie wezy
teflonowych CORROFLON i BIOFLEX. Stosowane w pro-
cesach wymagajgcych statej, podwyzszonej temperatury
substancji przeptywajgcej przez wgz oraz gdy niezbedna
jest opcja roztapiania zestalonego medium. Czynnikiem
grzewczym jest para przeptywajgca spiralnie nawinietym
wezem teflonowym DNG6 lub DN10.

Charakterystyka - jak dla standardowych wezy CORRO-
FLON i BIOFLEX (17 + 3”), trzy razy wiekszy promien
zagiecia, wiekszy ciezar jednostkowy. Mogg réwniez
spetniac¢ funkcje chtodzgcg. Przystosowanie parame-
trow grzewczych (rodzaj medium, temperatura medium
grzewczego, instalacja) lezy po stronie klienta.

4 Y\ CH100

Weze podgrzewane czynnikiem grzewczym przesytanym
za pomocg zewnetrznego ptaszcza z weza stalowego
o0 odpowiednio wiekszej Srednicy od weza bazowego.
Czynnikiem grzewczym moze by¢ woda, para, olej. Mogg
spetnia¢ funkcje chtodzacg lub ostonowg (dodatkowe
zabezpieczenie weza bazowego).

Przystosowanie parametréw grzewczych (rodzaj me-
dium, temperatura medium grzewczego, instalacja) lezy
po stronie klienta.

Mogg by¢ réwniez stosowane w strefach zagrozonych

K / wybuchem.
CH 100 - podstawowe informacje
Maks. temperatura pracy Do +600°C.
Weze stalowe METALFLEX/M, METALICA/F, PARNOR, PARRAP, B-FLEX, C-FLEX,
Waz bazowy HP, THP.

Dostepny jest rowniez waz z PTFE w oplocie ze stali nierdzewne;.

Wg specyfikaciji klienta (gwinty zewnetrzne calowe i metryczne, kotnierze state i obroto-
we wg norm wymiarowych DIN (EN 1092-1) oraz ANSI).

Waz grzewczy (plaszcz) LV;Z_?HS;Dtanwe METALFLEX/M, METALICA/F, PARNOR, PARRAP, B-FLEX, C-FLEX,

Koncowki weza bazowego

Wyprowadzenia weza Wg specyfikaciji klienta (gwinty zewnetrzne calowe i metryczne, kotnierze state i obroto-
grzewczego we wg norm wymiarowych DIN (EN 1092-1) oraz ANSI).

Wg specyfikaciji klienta (gwinty zewnetrzne calowe i metryczne, kotnierze state i obroto-

Koncowki weza grzewezego | \ue'\uq norm wymiarowych DIN (EN 1092-1) oraz ANSI).

waz grzewczy waz bazowy
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